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内容内容

背景 &目的• 背景 & 目的
– 金属材料の内部応力ミクロ分布測定技術の重要性につ
いて

• 実験
– 金属結晶組織中の弾性歪分布測定技術
– 金属結晶粒界イメージング技術

• 解析手法
内部応力テンソルの解析手法– 内部応力テンソルの解析手法

• 結果
応用事例：引張外力下のSUS316ステンレス鋼中の内部– 応用事例：引張外力下のSUS316ステンレス鋼中の内部
応力分布評価

• まとめ



背景
金属材料の機械的特性

背景
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背景
ステンレス鋼の応力腐食割れ(SCC)

冷間加工度
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SCC感受性の冷間加工度依存性
結晶粒界近傍の
内部応力集中



BACKGROUNDSEM/EBSP TEMSEM/EBSP TEM

The Mechanical Property of Metallic Material
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目的目的

結晶格子面に生じる結晶格子面に生じる
弾性歪

金属結晶組織中の
内部応力 ク 分布内部応力内部応力ミクロ分布の
測定技術の開発測定技術

内部応力

白色X線マイクロビーム
X線回折測定技術

EXDMEXDMEXDMEXDM
（Energy‐dispersive X‐ray Diffraction Microscopy）



実験
白色X線のメリット

単色X線

試料方位の走査 必要

高い装置精度

試料方位の走査 必要

高い装置精度
長い測定時間



実験
白色X線のメリット

X線

必要なし試料方位の走査 必要なし試料方位の走査

高い装置精度高い装置精度
長い測定時間



実験
装置レイアウト
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実験
装置レイアウト
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実験
結晶粒界の可視化技術

Sample

Flat Panel Sensor



実験
結晶粒界の可視化技術

結 粒 ジ結晶粒界イメージ
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実験
測定試料

ステンレス鋼 SUS316ステンレス鋼: SUS316

20%冷間加工引張試験片 20% 冷間加工引張試験片

SEM/EBSP

結晶粒サイズ= 
300~1000μm

3mm
試料厚さ = 300μm



実験
引張外力の印加
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結果解析
結晶粒界イメージd: 格子面間隔

解析
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結果解析
結晶粒界イメージd: 格子面間隔

解析

弾性歪 ε a: 格子定数
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解析
内部応力

応力テンソルｙ 応力テンソル
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Z 軸方向 (試料表面法線方向):
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解析
内部応力

応力テンソル 主軸応力主軸応力ｙ 応力テンソル
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係数A,B,C：下記の情報から計算
•SUS316 の結晶弾性異方性
•結晶粒の配向



結果
内部応力分布
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結果
内部応力分布
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結果
内部応力分布
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結果
ｙ

σx vs外力
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結果
ｙ

応力分配
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まとめまとめ
白色X線マイクロビームX線回折を応用した金属結線 線 折 属結
晶組織中の内部応力ミクロ分布測定技術（EXDMEXDM：
Energy‐dispersive X‐ray Diffraction Microscopy)を開gy p y py)
発

SUS316ステンレス鋼(冷間加工度20%)の引張外力SUS316 ステンレス鋼(冷間加工度20%)の引張外力
下における結晶粒単位の内部応力評価

不均一な残留応力分布の検出不均一な残留応力分布の検出

不均一な内部応力分配の検出

組織の不均一性 材料機械特性


