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BL19B2：産業利用 I ビームライン
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SAXS

小角X線散乱（SAXS）

カメラ長：0.7～3m
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検出器：PILATUS2M

BL19B2

利用可能なX線エネルギー = 15～30 keV 標準：18 keVで運用
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カメラ長:42m
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極小角X線散乱装置(USAXS)
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検出器：PILATUS2M
2次元ピクセル検出器

PILATUS-2M

特徴
シングルフォトンカウント方式

20bits データ

フレームレート= 最大250Hz

低ノイズ

広ダイナミックレンジ(106cnts)

高速時分割測定



測定データ例

10
1

10
2

10
3

10
4

In
te

n
si

ty
 (

co
u
n
ts

/1
0
0
se

c)

6 7 8 9
0.1

2 3 4 5 6 7 8 9
1

2 3

q(nm
-1

)

 D = 10nm

 D = 20nm

 D = 50nm

SAXS USAXS

Au微粒子（粒径D=10,20,50nm） シリカ微粒子（粒径D=500nm）

（標準露光時間=10～100秒） （標準露光時間=10〜100秒）

E=18keV



SAXS⇄USAXSの切り替え
第３ハッチレイアウトの変更：約１時間
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試料自動交換ロボット

サンプル容量：USAXS用90個／SAXS用120個

HUMMINGBIRD



X線
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大型装置の持ち込みも
相談応じます



特徴：ＪＡＳＲＩ産業利用・産学連携推進室スタッフが、ユーザーに代わり、
実験・測定を行う。（注：自動測定のみ）

１．課題申請からデータ取得までの期間を大幅に短縮

⇒ 応募から測定データ取得まで最短2週間程度*

*装置の運転状況により異なります

２．経験・専門知識不問

⇒ 測定経験がなくてもデータが得られる
３．来所不要

⇒サンプルを送付するだけでデータが得られる
４．小単位での利用

⇒2時間単位での利用が可能
利用料：２時間あたり180,000円＋消耗品実費2,680円

SAXS測定代行申し込み方法：https://user.spring8.or.jp/?p=34283

SAXS測定代行



BL19B2小角X線散乱装置の特徴

カメラ長の長い（〜42m）２次元検出器を用いたSAXSカメラ／
極小角散乱（USAXS）測定が可能：

広い測定qレンジ USAXS /SAXS併用で q = 0.005〜3 nm−1

→ 評価可能な構造のサイズレンジが広い（数 nm〜数100 nm）

使用可能なX線エネルギーが高い（15〜30keV：標準18keV）／
物質透過能が高い：

測定条件（試料の厚さ、材質、試料環境制御）の自由度が高い

短時間測定、測定の自動化（試料交換ロボット）：

高能率な測定が可能 → 測定代行


